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Lina stalowa Dyform 6-PI

e o -

Doskonata trwato$¢ zmeczeniowa przy zginaniu w poréwnaniu z konwencjonalnymi
szesciosplotkowymi linami dzwigowymi.

Doskonata odpornos$¢ na zgniatanie i $cieranie, szczegdlnie w przypadku zwijania
wielowarstwowego wynikajgcego z zastosowania splotek Dyform.

Zmniejszone wydtuzenie wynikajace ze zwiekszonej zawartosci stali i procesu
Dyform.

Impregnacja tworzywem sztucznym w celu dalszego wydtuzenia zywotnosci
zmeczeniowej, poprawy stabilnosci strukturalnej i odpornosci na korozje.

Kategoria liny ISO 4309 nr: 8-15 mm RCN.06, 16-46 mm RCN.09, 48-50 mm
RCN.11 ... Read more

Cechy: Mocna, wysokowydajna 6-zytowa lina dzwigowa

Materiat: Stal wysokoweglowa

Znakowanie: zgodnie z norma, Na identyfikatorze zakonczenia i znaku CE
Zakonczenie: Ocynkowane lub nieocynkowane

standard: EN 12385-4

Wsp. wypetnienia: 0.64
RCN: 06

© July 2026 - All Rights Reserved www.certex. pI



https://www.certex.pl/nasze-produkty/zawiesia-linowe-liny-stalowe-i-akcesoria/liny-stalowe/liny-specjalistyczne/lina-stalowa-dyform-6-pi-p4305257

217
CERTYEX ..o
Axel Johnson International

Lina stalowa Dyform 6-PI

Dane techniczne

Nr artykutu Srednica liny Wytrzymato$é na rozciaganie Powierzchnia Uktadanie liny Min. sita zrywajaca Przekr6j metaliczny =~ Smarowanie Waga
mm N/mm? kN mm? kg/100m

103101004070079 10 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 82,8 - SupplierStandard 46,9
103101003070079 10 1960 Nieocynkowana (gota) zS 82,8 - SupplierStandard 46,9
103101004270079 10 1960 Ocynkowana sZ 82,8 - SupplierStandard 46,9
103101003270079 10 1960 Ocynkowana zS 82,8 - SupplierStandard 46,9
103101004100079 10 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 89,8 - SupplierStandard 46,9
103101003100079 10 2160 Nieocynkowana (gota) zS 89,8 - SupplierStandard 46,9
103101004300079 10 2160 Ocynkowana sZ 89,8 - SupplierStandard 46,9
103101003300079 10 2160 Ocynkowana zS 89,8 - SupplierStandard 46,9
103101104070079 1 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 100 - SupplierStandard 57,5
103101103070079 1 1960 Nieocynkowana (gota) zS 100 - SupplierStandard 57,5
103101104270079 1 1960 Ocynkowana sZ 100 - SupplierStandard 57,5
103101103270079 11 1960 Ocynkowana zS 100 - SupplierStandard 57,5
103101104100079 1 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 109 - SupplierStandard 57,5
103101103100079 1 2160 Nieocynkowana (gota) zS 109 - SupplierStandard 57,5
103101104300079 1 2160 Ocynkowana sZ 109 - SupplierStandard 57,5
103101103300079 1 2160 Ocynkowana zS 109 - SupplierStandard 57,5
103101204070079 12 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 119 - SupplierStandard 64,9
103101203070079 12 1960 Nieocynkowana (gota) zS 119 - SupplierStandard 64,9
103101204270079 12 1960 Ocynkowana sZ 119 - SupplierStandard 64,9
103101203270079 12 1960 Ocynkowana zS 119 - SupplierStandard 64,9
103101204100079 12 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 129 - SupplierStandard 64,9
103101203100079 12 2160 Nieocynkowana (gota) zS 129 - SupplierStandard 64,9
103101204300079 12 2160 Ocynkowana sZ 129 - SupplierStandard 64,9
103101203300079 12 2160 Ocynkowana zS 129 - SupplierStandard 64,9
103101304070079 13 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 140 - SupplierStandard 80,3
103101303070079 13 1960 Nieocynkowana (gota) zS 140 - SupplierStandard 80,3
103101304270079 13 1960 Ocynkowana sZ 140 - SupplierStandard 80,3
103101303270079 13 1960 Ocynkowana zS 140 - SupplierStandard 80,3
103101304100079 13 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 152 - SupplierStandard 80,3
103101303100079 13 2160 Nieocynkowana (gota) zS 152 - SupplierStandard 80,3
103101304300079 13 2160 Ocynkowana sZ 152 - SupplierStandard 80,3
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Dane techniczne

Nr artykutu Srednica liny Wytrzymato$é na rozciaganie Powierzchnia Uktadanie liny Min. sita zrywajaca Przekr6j metaliczny =~ Smarowanie Waga
mm N/mm? kN mm? kg/100m
103101303300079 13 2160 Ocynkowana zS 152 - SupplierStandard 80,3
103101404070079 14 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 162 - SupplierStandard 94
103101403070079 14 1960 Nieocynkowana (gota) zS 162 - SupplierStandard 94
103101404270079 14 1960 Ocynkowana sZ 162 - SupplierStandard 94
103101403270079 14 1960 Ocynkowana zS 162 - SupplierStandard 94
103101404100079 14 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 176 - SupplierStandard 94
103101403100079 14 2160 Nieocynkowana (gota) zS 176 - SupplierStandard 94
103101404300079 14 2160 Ocynkowana sZ 176 - SupplierStandard 94
103101403300079 14 2160 Ocynkowana zS 176 - SupplierStandard 94
103101504070079 15 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 186 - SupplierStandard 106
103101503070079 15 1960 Nieocynkowana (gota) zS 186 - SupplierStandard 106
103101504270079 15 1960 Ocynkowana sZ 186 - SupplierStandard 106
103101503270079 15 1960 Ocynkowana zS 186 - SupplierStandard 106
103101504100079 15 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 202 - SupplierStandard 106
103101503100079 15 2160 Nieocynkowana (gota) zS 202 - SupplierStandard 106
103101504300079 15 2160 Ocynkowana sZ 202 - SupplierStandard 106
103101503300079 15 2160 Ocynkowana zS 202 - SupplierStandard 106
103101604070079 16 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 212 - SupplierStandard 117
103101603070079 16 1960 Nieocynkowana (gota) zS 212 - SupplierStandard 117
103101604270079 16 1960 Ocynkowana sZ 212 - SupplierStandard 117
103101603270079 16 1960 Ocynkowana zS 212 - SupplierStandard 117
103101604100079 16 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 230 - SupplierStandard 117
103101603100079 16 2160 Nieocynkowana (gota) zS 230 - SupplierStandard 117
103101604300079 16 2160 Ocynkowana sZ 230 - SupplierStandard 117
103101603300079 16 2160 Ocynkowana zS 230 - SupplierStandard 117
103101704070079 17 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 239 - SupplierStandard 139
103101703070079 17 1960 Nieocynkowana (gota) zS 239 - SupplierStandard 139
103101704270079 17 1960 Ocynkowana sZ 239 - SupplierStandard 139
103101703270079 17 1960 Ocynkowana zS 239 - SupplierStandard 139
103101704100079 17 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 260 - SupplierStandard 139
103101703100079 17 2160 Nieocynkowana (gota) zS 260 - SupplierStandard 139
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Dane techniczne

Nr artykutu Srednica liny Wytrzymato$é na rozciaganie Powierzchnia Uktadanie liny Min. sita zrywajaca Przekréj metaliczny = Smarowanie Waga

mm N/mm? kN mm? kg/100m
103101704300079 17 2160 Ocynkowana sZ 260 - SupplierStandard 139
103101703300079 17 2160 Ocynkowana zS 260 - SupplierStandard 139
103101804070079 18 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 268 - SupplierStandard 153
103101803070079 18 1960 Nieocynkowana (gota) zS 268 - SupplierStandard 153
103101804270079 18 1960 Ocynkowana sZ 268 - SupplierStandard 153
103101803270079 18 1960 Ocynkowana zS 268 - SupplierStandard 153
103101804100079 18 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 291 - SupplierStandard 153
103101803100079 18 2160 Nieocynkowana (gota) zS 291 - SupplierStandard 153
103101804300079 18 2160 Ocynkowana sZ 291 - SupplierStandard 153
103101803300079 18 2160 Ocynkowana zS 291 - SupplierStandard 153
103101904070079 19 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 299 - SupplierStandard 166
103101903070079 19 1960 Nieocynkowana (gota) zS 299 - SupplierStandard 166
103101904270079 19 1960 Ocynkowana sZ 299 - SupplierStandard 166
103101903270079 19 1960 Ocynkowana zS 299 - SupplierStandard 166
103101904100079 19 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 324 - SupplierStandard 166
103101903100079 19 2160 Nieocynkowana (gota) zS 324 - SupplierStandard 166
103101904300079 19 2160 Ocynkowana sZ 324 - SupplierStandard 166
103101903300079 19 2160 Ocynkowana zS 324 - SupplierStandard 166
103102004070079 20 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 331 - SupplierStandard 182
103102003070079 20 1960 Nieocynkowana (gota) zS 331 - SupplierStandard 182
103102004270079 20 1960 Ocynkowana sZ 331 - SupplierStandard 182
103102003270079 20 1960 Ocynkowana zS 331 - SupplierStandard 182
103102004 100079 20 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 359 - SupplierStandard 182
103102003100079 20 2160 Nieocynkowana (gota) zS 359 - SupplierStandard 182
103102004300079 20 2160 Ocynkowana sZ 359 - SupplierStandard 182
103102003300079 20 2160 Ocynkowana zS 359 - SupplierStandard 182
103102204070079 22 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 401 - SupplierStandard 217
103102203070079 22 1960 Nieocynkowana (gota) zS 401 - SupplierStandard 217
103102204270079 22 1960 Ocynkowana sZ 401 - SupplierStandard 217
103102203270079 22 1960 Ocynkowana zS 401 - SupplierStandard 217
103102204100079 22 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 435 - SupplierStandard 217
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Dane techniczne

Nr artykutu Srednica liny Wytrzymato$é na rozciaganie Powierzchnia Uktadanie liny Min. sita zrywajaca Przekr6j metaliczny ~ Smarowanie Waga
mm N/mm? kN mm? kg/100m
103102203100079 22 2160 Nieocynkowana (gota) zS 435 - SupplierStandard 217
103102204300079 22 2160 Ocynkowana sZ 435 - SupplierStandard 217
103102203300079 22 2160 Ocynkowana zS 435 - SupplierStandard 217
103102404070079 24 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 477 - SupplierStandard 266
103102403070079 24 1960 Nieocynkowana (gota) zS 477 - SupplierStandard 266
103102404270079 24 1960 Ocynkowana sZ 477 - SupplierStandard 266
103102403270079 24 1960 Ocynkowana zS 477 - SupplierStandard 266
103102404100079 24 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 518 - SupplierStandard 266
103102403100079 24 2160 Nieocynkowana (gota) zS 518 - SupplierStandard 266
103102404300079 24 2160 Ocynkowana sZ 518 - SupplierStandard 266
103102403300079 24 2160 Ocynkowana zS 518 - SupplierStandard 266
103102504070079 25 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 512 - SupplierStandard 280
103102503070079 25 1960 Nieocynkowana (gota) zS 512 - SupplierStandard 280
103102504270079 25 1960 Ocynkowana sZ 512 - SupplierStandard 280
103102503270079 25 1960 Ocynkowana zS 512 - SupplierStandard 280
103102504100079 25 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 546 - SupplierStandard 280
103102503100079 25 2160 Nieocynkowana (gota) zS 546 - SupplierStandard 280
103102504300079 25 2160 Ocynkowana sZ 546 - SupplierStandard 280
103102503300079 25 2160 Ocynkowana zS 546 - SupplierStandard 280
103102604070079 26 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 559 - SupplierStandard 313
103102603070079 26 1960 Nieocynkowana (gota) zS 559 - SupplierStandard 313
103102604270079 26 1960 Ocynkowana sZ 559 - SupplierStandard 313
103102603270079 26 1960 Ocynkowana zS 559 - SupplierStandard 313
103102604 100079 26 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 607 - SupplierStandard 313
103102603100079 26 2160 Nieocynkowana (gota) zS 607 - SupplierStandard 313
103102604300079 26 2160 Ocynkowana sZ 607 - SupplierStandard 313
103102603300079 26 2160 Ocynkowana zS 607 - SupplierStandard 313
103102804070079 28 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 649 - SupplierStandard 359
103102803070079 28 1960 Nieocynkowana (gota) zS 649 - SupplierStandard 359
103102804270079 28 1960 Ocynkowana sZ 649 - SupplierStandard 359
103102803270079 28 1960 Ocynkowana zS 649 - SupplierStandard 359

© July 2026 - All Rights Reserved www.certex. pl




6/7
CERTYEX ..o
Axel Johnson International

Lina stalowa Dyform 6-PI

Dane techniczne
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mm N/mm? kN mm? kg/100m
103102804100079 28 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 704 - SupplierStandard 359
103102803100079 28 2160 Nieocynkowana (gota) zS 704 - SupplierStandard 359
103102804300079 28 2160 Ocynkowana sZ 704 - SupplierStandard 359
103102803300079 28 2160 Ocynkowana zS 704 - SupplierStandard 359
103103004070079 30 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 745 - SupplierStandard 414
103103003070079 30 1960 Nieocynkowana (gota) zS 745 - SupplierStandard 414
103103004270079 30 1960 Ocynkowana sZ 745 - SupplierStandard 414
103103003270079 30 1960 Ocynkowana zS 745 - SupplierStandard 414
103103004100079 30 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 809 - SupplierStandard 414
103103003100079 30 2160 Nieocynkowana (gota) zS 809 - SupplierStandard 414
103103004300079 30 2160 Ocynkowana sZ 809 - SupplierStandard 414
103103003300079 30 2160 Ocynkowana zS 809 - SupplierStandard 414
103103204070079 32 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 847 - SupplierStandard 469
103103203070079 32 1960 Nieocynkowana (gota) zS 847 - SupplierStandard 469
103103204270079 32 1960 Ocynkowana sZ 847 - SupplierStandard 469
103103203270079 32 1960 Ocynkowana zS 847 - SupplierStandard 469
103103204100079 32 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 920 - SupplierStandard 469
103103203100079 32 2160 Nieocynkowana (gota) zS 920 - SupplierStandard 469
103103204300079 32 2160 Ocynkowana sZ 920 - SupplierStandard 469
103103203300079 32 2160 Ocynkowana zS 920 - SupplierStandard 469
103103404070079 34 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 957 - SupplierStandard 509
103103403070079 34 1960 Nieocynkowana (gota) zS 957 - SupplierStandard 509
103103404270079 34 1960 Ocynkowana sZ 957 - SupplierStandard 509
103103403270079 34 1960 Ocynkowana zS 957 - SupplierStandard 509
103103404100079 34 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 1039 - SupplierStandard 509
103103403100079 34 2160 Nieocynkowana (gota) zS 1039 - SupplierStandard 509
103103404300079 34 2160 Ocynkowana sZ 1039 - SupplierStandard 509
103103403300079 34 2160 Ocynkowana zS 1039 - SupplierStandard 509
103103604070079 36 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 1073 - SupplierStandard 592
103103603070079 36 1960 Nieocynkowana (gota) zS 1073 - SupplierStandard 592
103103604270079 36 1960 Ocynkowana sZ 1073 - SupplierStandard 592
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Dane techniczne

Nr artykutu Srednica liny Wytrzymato$é na rozciaganie Powierzchnia Uktadanie liny Min. sita zrywajaca Przekr6j metaliczny ~ Smarowanie Waga
mm N/mm? kN mm? kg/100m
103103603270079 36 1960 Ocynkowana zS 1073 - SupplierStandard 592
103103604100079 36 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 1164 - SupplierStandard 592
103103603100079 36 2160 Nieocynkowana (gota) zS 1164 - SupplierStandard 592
103103604300079 36 2160 Ocynkowana sZ 1164 - SupplierStandard 592
103103603300079 36 2160 Ocynkowana zS 1164 - SupplierStandard 592
103103804070079 38 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 1195 - SupplierStandard 643
103103803070079 38 1960 Nieocynkowana (gota) zS 1195 - SupplierStandard 643
103103804270079 38 1960 Ocynkowana sZ 1195 - SupplierStandard 643
103103803270079 38 1960 Ocynkowana zS 1195 - SupplierStandard 643
103103804100079 38 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 1297 - SupplierStandard 643
103103803100079 38 2160 Nieocynkowana (gota) zS 1297 - SupplierStandard 643
103103804300079 38 2160 Ocynkowana sZ 1297 - SupplierStandard 643
103103803300079 38 2160 Ocynkowana zS 1297 - SupplierStandard 643
103104004070079 40 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 1324 - SupplierStandard 715
103104003070079 40 1960 Nieocynkowana (gota) zS 1324 - SupplierStandard 715
103104004270079 40 1960 Ocynkowana sZ 1324 - SupplierStandard 715
103104003270079 40 1960 Ocynkowana zS 1324 - SupplierStandard 715
103104004100079 40 2160 Nieocynkowana (gota) sZ 1438 - SupplierStandard 715
103104003100079 40 2160 Nieocynkowana (gota) zS 1438 - SupplierStandard 715
103104004300079 40 2160 Ocynkowana sZ 1438 - SupplierStandard 715
103104003300079 40 2160 Ocynkowana zS 1438 - SupplierStandard 715
103104204070079 42 1960 Nieocynkowana (gota) sZ 1460 - SupplierStandard 791
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